
   (Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 
апреля 2016 г. N 246-ст введен в действие Межгосударственный стандарт ГОСТ 19903-2015 
"Прокат листовой горячекатаный. Сортамент" ) 





























Окончание таблицы А.1 В миллиметрах

Примечание - При поставке листов по форме I допускается наличие брака трёх 
других размеров, выбранных из данной таблицы, в количестве не более 20 % от партии.

Подробности о сортаменте горячекатаного листового проката из нержавеющей стали 
можно получить на сайте ekaterinburg.mpstar.ru

https://ekaterinburg.mpstar.ru/
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